Pflegeanweisung

Parkett, industriell lackiert
Dispersionspflege geman DIN 18356 W,
OnTop!
Kurzanweisung
Arbeitsgang Produkt Anmerkungen
Erstpflege LOBA® ParkettCare Spezialpflegemittel fir haftungskritische
Untergriinde
LOBA® FloorCare Matt Untergrundvorbereitung bei Neubdden
erforderlich
Unterhalt LOBA® Cleaner Unterhaltsreinigung
LOBACARE® CleanFix Sprih-Unterhaltsreinigung
LOBA® ParkettCare Unterhaltspflege
LOBA® FloorCare Matt Unterhaltspflege
Grundreinigung LOBA® CareRemover -
Allgemeine Holz
Bemerkungen Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft

BauschluBreinigung

permanent an.

Wahrend der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert
zwangslaufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Je langer und starker
Sie die Rdume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen
entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu
erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten, bzw. wieder
geschlossen.

Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein langerfristiges Absinken der
Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von
Luftbefeuchtern erreicht werden.

Ein Raumklima von 20°C und ca. 50% r.F. tragen sowohl zur Werterhaltung des
HolzfuBbodens, als auch zu allgemeinen Wohlbefinden bei.

FuBbodenheizungen

Bei FuBbodenheizungen ist darauf zu achten, daB mehrkreisige Systeme in
zusammenhangenden Raumen gleichmaBig betrieben werden. Eine
Oberflachentemperatur von 29°C darf nicht Uberschritten werden. Im Vergleich zu
zentralbeheizten Raumen ist bei FuBbodenheizung grundsatzlich mit einer verstarkten
Fugenbildung zu rechnen.

Fertigparkett

Fertigparkett ist industriell vorlackiert und kann ohne weitere VersiegelungsmaBnahmer
verlegt werden. Nach Aushértung des Klebers ist der Belag sofort nutzbar. Durch die
Verlegung verbleiben Fugen zwischen den einzelnen Parkettstében, in die Wasser und
Schmutz eindringen und somit zu Schaden fihren kénnen. Speziell bei sehr
feuchteempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn ist deshalb ein Schutz der
Fugen zwingend erforderlich.

Bei geplantem Einsatz von LOBA® ParkettCare

Je nach Bedarf mit LOBA® Cleaner bzw. LOBA® CareRemover. Es ist darauf zu
achten, dafB3 der Boden nur mdglichst kurze Zeit mit méglichst wenig Reinigungslésung
(wenn méglich, nebelfeuchtes Wischen) behandelt wird, um Quellungen im
Fugenbereich (insbesondere bei Buche und Ahorn) zu vermeiden.

Bei geplantem Einsatz von LOBA® FloorCare Matt

Der Belag ist mit 1:10 LOBA® CareRemover anzufeuchten und mit einer
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Erstpflege

Unterhalt

Grundreinigung

Weitere Hinweise

OnTop!

Einscheibenmaschine und griinem Pad zu Gberarbeiten. Danach wird mit klarem
Wasser nachgewischt, um die Reinigerriickstande zu entfernen.

Auf den gereinigten und trockenen Boden LOBA® ParkettCare oder LOBA® FloorCare
Matt mit dem LOBATOOL Wischwiesel gleichmaBig diinn auftragen. Pfiitzenbildung
vermeiden. Antrocknende Filme nicht nacharbeiten, da sonst keine streifenfreie
Trocknung erfolgt.

Reinigung

Den Boden mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger trocken reinigen. Schmutz und
Staub wirken wie Schleifpapier und missen daher umgehend entfernt werden. Bei
Bedarf (fester anhaftende Verschmutzungen, Getrankeflecken 0.4.) mit LOBA®
Cleaner oder LOBACARE® CleanFix nebelfeucht wischen. Bei maschineller Reinigung
muB die Schmutzflotte sofort wieder abgesaugt werden.

Pflege

Eine Unterhaltspflege kann von Zeit zu Zeit erforderlich werden, um den Pflegefilm zu
ergénzen. Der Boden muB hierzu zunachst von Staub und Schmutz befreit werden.
Dabei ist eine Unterhaltsreinigung mit LOBA® Cleaner durchzufiihren. Danach kénnen
LOBA® ParkettCare oder LOBA® FloorCare Matt einmalig diinn aufgebracht werden.

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nétig, wenn der Boden
starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung
nicht mehr entfernen lassen.

Zur Grundreinigung eignet sich LOBA® CareRemover.

Es ist darauf zu achten, daB der Boden nicht mit Reinigungslésung tberschwemmt
wird, da sonst Schaden durch Holzquellung entstehen kénnen. Aus diesem Grund wird
mdglichst wenig Reinigungslésung abschnittsweise vorgelegt, der benetzte Boden mit
einem griinen Pad bearbeitet und die Schmutzflotte mdglichst schnell wieder
aufgenommen. AnschlieBend wird mit klarem Wasser nebelfeucht nachgewischt.
Danach ist wieder eine Erstpflege (s. dort) durchzufihren.

Grundreinigungen sollten méglichst wenig durchgefiihrt werden.

Bei langerem Kontakt weichmacherhaltiger Materialen (z.B. Gummi, Kunststoffe in
StandfiiBen von Geraten und Mdbeln) mit der Belagsoberflache kann es zu
Weichmacherwanderungen und damit zu irreversiblen Verfarbungen des Belags
kommen.

Bei der Verwendung von Mébeln mit Laufrollen (z.B. Stiihle) muB der Boden durch
Unterlagen geschitzt werden.

Bei Sitzmdbeln missen Filzgleiter 0.4. angebracht werden.

Maobel und andere schwere Einrichtungsgegenstande vorsichtig einbringen, um
Verkratzungen zu vermeiden.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der
Verschiedenartigkeit der Verhaltnisse in der Praxis kénnen aus ihm keinerlei
Gewahrleistungs- oder Haftanspriiche abgeleitet werden.
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